大会日程安排

9月13日          8：30~20：30           大会报到

地点：华夏宾馆底楼大堂（上海市漕宝路38号）

电话：021-64361602

轨道交通：地铁1号线漕宝路站下，步行10分钟。地铁3号线漕溪路站下，步行20分钟。虹桥机场或浦东机场可乘地铁2号线换乘地铁1号线，上海火车站可直接乘坐地铁1号线到达。

会务组（注册报到）：华夏宾馆1606房间

会务组（大会交流）：光大国际大酒店光韵16号

联系人：徐永昌  13901712723

        朱亚青  13601691591

        王莹赟  13817155883

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9月14日上午          9：00~11：30           大会开幕

地点：上海光大会展中心国际大酒店光韵1号厅（上海漕宝路66号）

大会主持：郭广平副理事长

1. 中国机械工程学会领导讲话

2. 沈建中前理事长总结报告：承上启下 - 第八届委员会工作回顾  
3. 耿荣生理事长报告：走向成熟- 祝愿第九届无损检测学会年会圆满成功
4. 金牌、银牌赞助商颁奖
会间休息
5. 大会主题报告

A. 耿荣生博士：第17届WCNDT之后的我国无损检测技术发展之路
B. 沈功田博士：铸铁设备无损检测技术进展
9月14日下午       大会分组交流       地点：上海光大会展中心国际大酒店（上海漕宝路66号）
	2010年9月14日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵5号
	黎连修
	13：30-14：00
	92
	粘接界面特性反演及断裂强度预测
	李永安
	超声

	
	
	14：00-14：30
	105
	金属基复合材料均匀性超声评价技术研究
	何方成
	超声

	
	
	15：00-15：30
	94
	碳纤维复合材料非等厚板的超声检测
	周正干
	超声

	
	
	15：30-16：00
	30
	激光超声在复合材料无损检测中的应用
	白金鹏
	超声

	
	
	16：00-16：30
	132
	核设备不锈钢堆焊层下裂纹超声检验技术研究
	聂勇
	超声


	2010年9月14日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵2号
	强天鹏
	13：30-14：00
	126
	工业射线机连续X射线强度和钢衰减系数的实验测量
	金信鸿 胡振龙 邓江敏
	射线照相

	
	
	14：00-14：30
	6
	环焊缝射线检测的几何不清晰度分析
	张小海，唐佳
	射线照相

	
	
	15：00-15：30
	43
	高温合金空心叶片的X射线照相检测
	张建合


	射线照相

	
	
	15：30-16：00
	47
	工业x射线机曝光参数值最佳选择
	夏继泉 夏云飞


	射线照相

	
	
	16：00-16：30
	48
	工业X射线机

圆弧极轴式螺旋线曝光曲线表制作与应用
	夏继泉 夏云飞

	射线照相


	2010年9月14日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵3号
	任吉林

许万忠
	13：30-13：55
	72
	金属磁记忆二维定量检测试验研究
	任吉林，罗声彩，王进，周莉
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	13：55-14：20
	115
	电磁检测集成技术的发展与应用
	林俊明
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	14：20-14：45
	117
	焊缝热处理前后应力与表面磁场的变化
	钟力强，李路明
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	14：45-15：05
	60
	汽车发动机旧缸盖鼻裂深度无损评价的试验研究
	刘彬，董世运，徐滨士，何  鹏
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：15-15：40
	99
	某型航空发动机涡轮叶片原位无损检测研究
	雷洪，郑勇，付刚强，齐共金，林俊明
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：40-16：05
	135
	一种新型涡流阵列无损检测仪器的研制
	刘波, 罗飞路, 何赟泽, 刘佳利
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	16：05-16：30
	42
	高温钢管漏磁检测的仿真与试验研究
	康宜华，宋凯，谈存真，孙燕华
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）


	2010年9月14日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵7号
	郭广平

丁克勤
	13：30-14：00
	90
	基于FBG传感器的起重机械应变监测实验研究
	张权 丁克勤 邵中华
	应力应变测试

	
	
	14：00-14：30
	153
	航空铝蜂窝结构的激光错位散斑检测技术研究
	涂俊 郭广平
	光学检测

	
	
	15：00-15：30
	125
	碳纤维/树脂基复合材料冲击损伤的错位散斑检测
	王丹 涂俊 杨小林 邬冠华
	光学检测

	
	
	15：30-16：00
	141
	船用钢板焊接结构应力的磁弹、记忆检测与估计
	祁欣 舒迪 刘辉 邱发强 尹亮
	应力应变测试

	
	
	16：00-16：30
	143
	弹塑性力磁耦合模型
	王正道，姚凯，邓博
	应力应变测试


	2010年9月14日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵8号
	李秀芬
	13：30-14：00
	14
	南侨机工最先为中国引进了磁粉探伤新技术
	仲维畅
	磁粉

	
	
	14：00-14：30
	18
	矩形镂空沟槽产生的漏磁场——磁粉探伤原理之五十四
	仲维畅
	磁粉

	
	
	15：00-15：30
	150
	三相全波整流磁粉探伤设备系统性能有关问题的探讨
	李本事
	磁粉

	
	
	15：30-16：00
	9
	钛合金紧固件的荧光渗透检测试验研究
	任学冬,王树志
	渗透

	
	
	16：00-16：30
	151
	化学热处理零件表面缺陷与荧光渗透检查
	苏清风
	渗透


9月14日晚上        18：00         大会宴请（自助餐）

地点：华夏宾馆二楼   九彩天天酒楼

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9月15日上午        9：00         第十五届质量控制测试设备（QC）展览会

地点：上海光大会展中心（上海市漕宝路88号）

9月15日下午        大会分组交流

	2010年9月15日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵5号
	王子成
	13：30-14：00
	112
	便携式超声相控阵成像检测仪的开发
	王子成
	超声相控阵

	
	
	14：00-14：30
	129
	工业超声相控阵系统设计
	余炎雄
	超声相控阵

	
	
	15：00-15：30
	128
	工业超声相控阵发射接收聚焦的设计
	陈智发
	超声相控阵

	
	
	15：30-16：00
	130
	高性能超声相控阵探头
	姚立恒
	超声相控阵

	
	
	16：00-16：30
	3
	便携式超声相控阵检测成像仪的研制
	单宝华
	超声相控阵


	2010年9月15日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵8号
	刘松平
	13：30-14：00
	44
	复合材料高效超声自动扫描成像检测技术
	刘松平
	超声仪器设备

	
	
	14：00-14：30
	142
	厚壁管多通道超声波检测仪的研制
	林俊明
	超声仪器设备

	
	
	15：00-15：30
	33
	超声C扫描检测中电噪声的软件抑制技术研究
	王东升
	超声仪器设备

	
	
	15：30-16：00
	62
	飞机帽形加强件超声B扫描检测仪器研制
	吴迪
	超声仪器设备

	
	
	16：00-16：30
	63
	储气井腐蚀超声波测量系统的研究
	吴迪
	超声仪器设备


	2010年9月15日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵2号
	韩焱
	13：30-14：00
	59
	工业CT系统空间分辨率测试方法研究


	郭智敏(，倪培君，乔日东，唐盛明，李红伟
	CT

	
	
	14：00-14：30
	93
	基于组分特性的材料密度工业X射线CT定量检测研究
	倪培君，蔡和平，任安峰，张维国
	CT

	
	
	15：00-15：30
	55
	X射线图像缺陷提取方法研究


	曾理，刘玲慧，向才兵，蒲云
	CT

	
	
	15：30-16：00
	71
	Dynamic Pipeline X-ray Inspection using a-Si Flat Panel Detector
	Farhad A Ghelmansarai, Jin Zhang, Richard Aufrichtig
	DR

	
	
	16：00-16：30
	84
	γ-射线扫描无损评价包覆管网腐蚀结垢技术
	何何石 周舰 何凤岐 林筱华


	DR


	2010年9月15日下午
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵3号
	雷银照

徐可北
	13：30-13：55
	100
	汽车发动机再制造生产中旧件的无损检测评价技术
	董世运，石常亮，董丽虹，徐滨士，林俊明，何鹏
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	13：55-14：20
	124
	带微缺陷叶片涡流检测技术研究
	任吉林，江莉，曾亮
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	14：20-14：45
	26
	高清晰度油气管道腐蚀检测器研制
	黄松岭，王珅，赵伟，董甲瑞，郝宽胜
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：00-15：25
	2
	标样系统在钢丝绳电磁探伤方法中的作用
	陈厚桂，康宜华，武新军
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：25-15：50
	77
	脉冲涡流检测钢板厚度的理论与有限元仿真
	徐志远，武新军，黄琛
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：50-16：15
	119
	静载拉伸下磁记忆信号变化特征分析
	唐继红，潘强华，任吉林，张颖
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	16：15-16：40
	75
	电磁导行波的应用研究
	刘金宏，周在杞，李明，林忠元
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）


	2010年9月15日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵7号
	张伟斌

杨党纲
	13：30-14：00
	96
	含能材料无损检测技术及其应用综述
	张伟斌 田勇 杨存丰
	综合

	
	
	14：00-14：30
	122
	9MeV线阵列CT检测系统及其弹药质量无损检测应用
	杨存丰 张伟斌 戴斌 田勇 付勇
	CT

	
	
	15：00-15：30
	121
	微焦点CT技术在泡沫材料泡孔结构表征中的应用
	戴斌 张伟斌 杨雪海
	CT

	
	
	15：30-16：00
	25
	利用现有工业CT无损检测系统进行小缺陷尺寸测量
	高玉玲 刘艳萍 马燕
	CT

	
	
	16：00-16：30
	152
	射线检测计算机仿真技术在铸件检测中的应用
	王倩妮，郭广平
	射线检测


9月15日晚上        19：00~21：00           第九届中国机械工程学会无损检测分会委员会会议

地点：上海光大会展中心国际大酒店光韵2号厅（上海漕宝路66号）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9月16日上午        大会分组交流

	2010年9月16日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵5号
	周正干
	9：00-9：30
	95
	铁路货车轮轴相控阵超声探伤系统的研制
	周正干
	超声相控阵

	
	
	9：30-10：00
	138
	The Marketing Race Has Begun: An Analysis of Equipment Specifications in the Phased Array Industry
	Dominique
	超声相控阵

	
	
	10：00-10：30
	137
	A Detailed Study of Inspecting Thick Parts Using Large Aperture Phased Arrays and DDF
	Dominique
	超声相控阵

	
	
	10：30-11：00
	70
	超声相控阵技术在焊接接头检测中的应用
	黄永巍
	超声相控阵

	
	
	11：00-11：30
	139
	A Breakthrough in Sputtering Target Inspections: Ultra-High Speed Phased Array Scanning with Volume Focusing
	Dominique
	超声相控阵


	2010年9月16日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵8号
	毛捷
	9：00-9：30
	107
	粉末合金制件的声速测量方法研究
	韩波
	超声

	
	
	9：30-10：00
	108
	铝合金标准试块超声响应的评价技术与方法研究
	韩波
	超声

	
	
	10：30-11：00
	45
	叶片EB-PVD热障涂层超声检测
	李乐刚
	超声

	
	
	11：00-11：30
	46
	非线性超声自动扫描成像检测技术及其应用
	刘松平
	超声


	2010年9月16日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵2号
	邬冠华
	9：00-9：30
	67
	铅屏在计算机射线照相中的作用
	王军  强天鹏
	CR

	
	
	9：30-10：00
	111
	钢管对接环焊缝射线检测根部缺陷深度的质量评定
	徐运来
	射线照相

	
	
	10：30-11：00
	149
	纤维增强复合陶瓷材料制品内部质量无损检测与评价方法研究
	王晓勇
	射线照相

	
	
	11：00-11：30
	73
	高能闪光X光照相中改善散射分布的实验优化设计研究


	肖智强，刘军 
	射线照相


	2010年9月16日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵3号
	胡先龙

康宜华
	9：00-9：25
	133
	钛合金丝材点式涡流自动探伤与超声自动探伤表面缺陷检测能力比较
	蔡桂喜，于冰，张薇，刘畅，  董瑞琪
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	9：25-9：50
	98
	地磁场、外载荷对磁记忆信号影响研究
	董丽虹，徐滨士，董世运，王慧鹏
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	9：50-10：15
	91
	残余应力电磁检测技术与仪器
	王志杰，丁克勤，赵娜
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	10：15-10：40
	104
	用于齿轮检测的磁记忆多探头检测装置
	范章，张卫民，刘书选
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	10：40-11：05
	8
	巴克豪森法测量Aermet100钢表面残余应力研究
	王树志，任学冬，杨胶溪
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	11：05-11：30
	101
	碳钢换热器管的远场涡流检测技术
	陈玉宝
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）


	2010年9月16日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵7号
	潘永东

刘颖韬
	9：00-9：30
	154
	红外热像检测技术应用于蜂窝结构复合材料的检测能力评价
	刘颖韬 郭广平 温磊 杨党纲
	红外

	
	
	9：30-10：00
	144
	涂层中的声传播和激光超声检测
	宋学行 潘永东 仲政
	超声

	
	
	10：30-11：00
	34
	基于动态响应参数的点阵桁架夹芯板脱焊损伤检测研究
	田淑侠 陈振茂
	其它

	
	
	11：00-11：30
	21
	激光非接触叶片型面测量系统研制
	杨党纲 杨青 李硕宁 刘颖韬 王东升
	其它


9月16日下午        大会分组交流

	2010年9月16日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵5号
	卢超
	13：30-14：00
	97
	超声爬波探头的声场指向特性研究
	卢超
	超声

	
	
	14：00-14：30
	134
	小口径管T（0,1）模超声导波远距离探伤实验研究
	蔡桂喜
	超声TOFD

	
	
	15：00-15：30
	79
	基于检测信号的导波频散曲线获取方法
	徐江
	超声TOFD

	
	
	15：30-16：00
	27
	油气管道裂纹电磁超声导波检测方法研究
	黄松岭
	超声TOFD

	
	
	16：00-16：30
	5
	超声导波检测设备的研发及应用
	冯展军
	超声TOFD


	2010年9月16日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵8号
	陈以方
	13：30-14：00
	82
	一种基于小波的超声信号噪声抑制新方法
	迟大钊
	超声

	
	
	14：00-14：30
	156
	便携式TOFD、相控阵管道超声联合扫查检测技术
	张乾
	超声

	
	
	15：00-15：30
	85
	基于PCA-WPT的超声检测缺陷特征提取
	齐爱
	超声

	
	
	15：30-16：00
	80
	超声检测方案计算机辅助设计技术研究
	张吉堂
	超声

	
	
	16：00-16：30
	51
	基于信号相关法的材料弹性常数无损测量
	伍卫平
	超声


	2010年9月16日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵2号
	倪培君
	13：30-14：00
	110
	大型薄壁复杂整体精铸件无损检测技术发展概况
	周俊华，  葛子亮


	射线综合

	
	
	14：00-14：30
	136
	无损检测公司中项目经理的管理工作
	潘睿，潘荣宝
	射线综合

	
	
	15：00-15：30
	147
	认识全色密度计在射线检测中的作用
	王威武
	射线综合

	
	
	15：30-16：00
	54
	基于图像线性化处理的超声TOFD检测缺陷定位方法
	盛朝阳，刚 铁，黄江中
	超声TOFD

	
	
	16：00-16：30
	145
	管道环焊缝根部未开口缺陷TOFD检测
	季昌国 毛良彦 胡先龙
	超声TOFD


	2010年9月16日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵3号
	陈振茂

雷洪
	13：30-13：55
	116
	浅谈电磁和超声检测扫描显示方法的定义
	林俊明，李寒林，周昌智，沈建中
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	13：55-14：20
	56
	刹车分泵内孔表面缺陷涡流探伤设备研制
	楼敏珠
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	14：20-14：45
	103
	涡流检测薄板内空气型缺陷的ANSYS仿真研究
	王晶，潘红良
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：00-15：25
	41
	磁饱和下磁导率对涡流检测信号影响的仿真研究
	宋凯，康宜华，孙燕华，任吉林
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：25-15：50
	74
	钢板应力集中区域的磁检测技术
	杨理践，杨洋，高松巍
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	15：50-16：15
	49
	奥氏体不锈钢材料机械损伤与自然磁化磁场定量关系研究
	李红梅，赵天飞，陈振茂
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	16：15-16：40
	52
	基于LABVIEW的ACFM缺陷可视化检测系统
	杨耀, 任尚坤，李忠基
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）


	2010年9月16日下午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵7号
	晏荣明
	13：30-14：00
	68
	中国无损检测高等职业教育的历史、现状和特点
	晏荣明
	人员培训

	
	
	14：00-14：30
	69
	某型飞机副翼舵机下壳体漏油失效原因分析
	杨胜，刘丽玉,李莹，周丽，陈睿
	失效分析

	
	
	15：00-15：30
	78
	某发动机主燃油泵轴承失效分析
	胡春燕，李莹，杨胜
	失效分析

	
	
	15：30-16：00
	81
	某特种车辆减振阀阀杆断裂分析
	杨胜,李莹,唐继红，付任珍
	失效分析

	
	
	16：00-16：30
	157
	内窥镜立体多点激光立体测量技术
	董茂辉
	光学检测


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9月17日上午        大会分组交流
	2010年9月17日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵5号
	陈颖
	9：00-9：30
	4
	圆棒超声探伤对比试块规格代用的试验与分析
	廖晓宁
	超声

	
	
	9：30-10：00
	24
	铅合金构件超声检测技术研究
	王增勇
	超声

	
	
	10：30-11：00
	118
	毛面球墨铸铁的球化质量无损评价研究
	邓燕燕
	超声

	
	
	11：00-11：30
	57
	齿轮环焊缝超声检测系统研制与应用
	程英丽
	超声仪器设备


	2010年9月17日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵2号
	刘松平
	9：00-9：30
	148
	摩擦焊缝超声
[image: image1.wmf]Ñ

法检测技术
	刘松平
	超声

	
	
	9：30-10：00
	29
	搅拌摩擦焊焊缝超声TOFD检测与缺陷评估方法
	史俊伟，刘松平
	超声TOFD

	
	
	10：30-11：00
	159
	大厚度材料超声相控阵动态聚焦检测
	梁菁
	超声相控阵

	
	
	11：00-11：30
	64
	前视声波成像测井仪电路设计
	贺洪斌
	超声相控阵


	2010年9月17日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵3号
	罗飞路

武新军
	9：00-9：25
	22
	基于多频涡流方法的热障涂层厚度检测研究
	毛赢，余捷，陈振茂，李勇
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	9：25-9：50
	102
	铁磁性管件涡流检测中缺陷相位分辨的实验研究
	林俊明，赖传理，任吉林
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	9：50-10：15
	53
	30CrMnSiNi2A钢紧凑拉伸试样应力分布及断裂参量的仿真分析
	付任珍，任尚坤，任吉林
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	10：15-10：40
	113
	20钢试件的应力磁化及磁化反转效应的ANSYS仿真
	任尚坤，李新蕾，付任珍，任吉林
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	10：40-11：05
	76
	蒸汽发生器接近管涡流检测研究
	黄春明
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）

	
	
	11：05-11：30
	114
	HGT—1型钢轨漏磁探伤仪研发与应用
	马德礼，冯汉卿，郝江力，范振中
	电磁（涡流、磁记忆、漏磁等）


	2010年9月17日上午
	
	
	
	
	

	地点
	主席
	时间
	论文编号
	题目
	作者
	方法（门类）

	光韵7号
	霍臻
	9：00-9：30
	23
	无损检测与全尺寸飞机疲劳试验
	耿荣生
	综述

	
	
	9：30-10：00
	140
	声发射技术在大型观览车主轴检测中的应用研究
	吴占稳，沈功田，袁俊，王勇


	试验研究（结构应用）

	
	
	10：00-10：30
	65
	铝合金7N01三点弯曲损伤识别方法研究


	朱荣华，刚铁


	试验研究（材料表征）

	
	
	10：30-11：00
	127
	在制电站锅炉管屏蛇形管的声发射监测


	姚力 ，赖传理

胡达群
	试验研究（结构应用）

	
	
	11：00-11：30
	155
	创新的热交换器管束智能声脉冲无损检测技术
	张乾
	试验研究（结构应用）


9月17日下午        14：00~15：30            大会闭幕

地点：地点：上海光大会展中心国际大酒店光韵1号厅（上海漕宝路66号）

大会主持：倪培君副理事长

1. 学术委员会主任刘松平博士：大会学术交流总结

2. 李路明副理事长教授：学生优秀论文评选总结

3. 学生优秀论文颁奖

4. 其他

全国第九届无损检测学术年会暨第十五届质量控制测试设备（QC）展览会闭幕！
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